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Celulézova tepelna izolace TEMPELAN (pfed retenci pfisad)

(dle iidaji zadavatele) Celulézovi tepelna izolace TEMPELAN (po retenci pfisad)

PREDMET ZKOUSENI:

PODMINKY POUZITI
PROTOKOLU:

PROTOKOL VYSTAVIL:
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6.9.2012

Hodnoceni piisobeni mikroorganismu

Protokol obsahuje vysledky zkousek, které se vztahuji jen k predioZzenému
vzorku. Odbér vzorku proveden zadavatelem. Protokol nesmi byt
reprodukovan jinak nez cely. K reprodukovani ¢asti protokolu si musi
zakaznik vyZadat souhlas zkuSebny, ktera protokol vystavila.
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METODIKA ZKOUSEK:

Textilni zkusebni dstav

Zkouska byla provedena dle CUAP 12.01/02 — Hodnoceni pisobeni mikroorganismu dle p¥ilohy
C. Vyhodnoceni bylo provedeno dle EN ISO 846 (Plasty — Hodnoceni ptisobeni

mikroorganismii), tab. 4.

Podminky zkousky:
- teplota v inkubatoru:

- doba ponechéni vzorkil v inkubatoru:

(23+1) °C

4 tydny

Vysledek: vizudlni hodnoceni riistu bakterii na povrchu vzorku

VYSLEDKY ZKOUSEK:
vzorek metet Intenzita ristu hodnoceni
jednotka
Celul6zova teplena izolace 0 pod mikroskopem
TEMPELAN (pied retenci pfisad) vizualni neni patrny Zadny rist
Celulézova tepelna izolace hodnoceni 0 pod mikroskopem
TEMPELAN (po retenci piisad) neni patrny Zadny rtist
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Ing. Elen Klaskova
vedouci chemické zkusebny




